9.8 GC:IR.E:T:ARILA DE
NOVA SERVICOS E
FRIBURGO | equirpAMENTOS
PREFEITURA PUBLlCOS

Nova Friburgo, 22 de janeiro de 2025.

Comisséo de Pregéo |
Ref.: Processo n°13.332/2024

Assunto: Amostra de Item

Com os cordiais cumprimentos, vimos informar que as amostras apresentadas
pela empresa Silkworm Company Industria € Comércio Téxtil LTDA. relativa aos itens
do Pregao Eletronico n° 90.094/2024, aquisicdo de uniformes, atendem as
especificacOes contidas no Termo de Referéncia e portanto foram aceitas.

Salientamos que , assim como na avaliagdo de outras amostras, também
anexamos parecer técnico da Coordenacgao do Centro de Formacéo do Vestuario.

liene Costa Qlival

Mat.: 300.559
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MEMORANDO

Memorando n”: | SMCT 000021/2025

Secretaria de Ciéncia, Tecnologia, Inovacio e Desenvolvimento
Economico

Secretaria de Servicos e Ec
Assunto: Pareceer Técnico

ipamentos Publicos

Prezado Responsdvel,

Com cordiais cumprimentos, em resposta a solicitacdo encaminhada em 20/01/2025, segue 0
parecer técnico do material apresentado:

* (Casaco fecho eclair com capuz;
* Blusa de malha manga curta;
* (Calca comprida;
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LAUDO TECNICO DE CONFORMIDADE DAS PECAS CONFECCIONADAS

Descricdo: Avaliacdo técnica das pecas confeccionadas, verificando conformidade com
os padrdes de qualidade e especificagoes técnicas.

1. Materiais Utilizados:

Todos os materiais empregados na confec¢do das pec¢as foram analisados quanto a
qualidade, composi¢do e conformidade com as especificagbes exigidas no projeto inicial.
Verificou-se a integridade dos tecidos, fios, aviamentos e demais insumos, constatando-se que
atendem aos critérios de resisténcia, elasticidade e acabamento.
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2. Medidas e Dimensoes:

As pecas foram verificadas em relagdo as medidas e dimensdes especificadas no molde
padrdo. N3o foram identificadas discrepancias, garantindo a padronizacdo e a uniformidade da
producdo em série.
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3. Acabamento e Costura:
O acabamento das pecas foi analisado detalhadamente, incluindo:
eAlinhamento e regularidade das costuras;
sAuséncia de fios soltos ou desfiados;
eAplicacdo de barras e reforgcos em pontos criticos;

eEstética visual compativel com os padrdes estabelecidos.
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4. Controle de Qualidade:

Cada peca foi submetida a um processo rigoroso de inspec¢do, assegurando que nao
apresentem defeitos visuais, estruturais ou funcionais. Todas as etapas do processo produtivo

foram realizadas seguindo as normas técnicas de qualidade aplicaveis.

Conclusdo:

Com base na avaliacdo técnica realizada, certificamos que todas as pecas
confeccionadas estdo em conformidade com os padrdes de qualidade especificados. Ndo foram

identificados desvios ou inconformidades que comprometam a funcionalidade, a durabilidade
ou a estética dos produtos.
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Atenciosamente,

Assinado por ADRIANA MARIA DA COSTA SANTOS
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
21/01/2025 16:48:53

Adriana Maria da Costa Santos
Coordenadora CEVEST
Mat. 115334
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